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Isocoton

Lisolant en textiles recyclés
le plus performant

Doux et facile a poser

» Trés bonne tenue avec un produit souple
et conformable a la fois

» Un panneau doux et léger qui améliore sa mise
en ceuvre

Un niveau de confort optimal en hiver comme en été
Excellente isolation acoustique

La meilleure performance thermique sur le marché
des isolants en textiles
» Une conductivité thermique de 0,037 W/(m.K)
pour les épaisseurs de 40 a 140 mm et de 0,038 W/(m.K)
pour I'épaisseur 200 mm

Une mise en ceuvre sereine et un chantier assurable

REFERENCES & CONDITIONNEMENT

REF. Rp EP. LON. LARG. COND. DISPO.
Isover m_K/W mm m m E:ﬁg ::l/s g:l/

14188 1.05 40 1,2 0,6 16 1,52 9216 A
14214 2,70 100 1,2 0,6 6 4,32 34,56 A
14189 3,20 120 1,2 0,6 5 3,60 28,80 A
14230 3,75 140 1,2 0,6 4 2,88 23,04 A
14223 525 200 1,2 0,6 3 206 17,28 A

Forme de conditionnement :

Les panneaux sont conditionnés

en colis sous film polyéthyléne
rétracté et livrés sur palettes bois
banderolées. Les palettes et les colis
sont stockés en intérieur, palettes
non gerbables.

Disponibilité :
A, produit disponible sur stock.
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PANNEAU ISOLANT COMPOSE DE TEXTILE
ISSU DU RECYCLAGE DE VETEMENTS

+ DOMAINES D’EMPLOI

» Isolation des murs par I'intérieur
sous ossature métallique
Isolation des murs par I'intérieur
a ossature bois

Isolation des cloisons

Isolation des combles aménagés
entre chevrons ou sous-chevrons
Isolation des combles perdus
Combiné a des plaques de platre Placo®,
produit validé en contre-cloisons,
cloisons et plafonds en ERP

et logements collectifs*
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*Se référer aux PV
et extensions feu
en vigueur

CARACTERISTIQUES

CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique

Ep. 404140 mm A, 0,037 W/(m.K)

Ep. 200 mm A 0,038 W/(m.K)
S épatseur T2
Réaction au feu E
Semi-rigidité Semi-rigide a partir du 100 mm
i Ar

Isolant thermique certifié :

21/018/1558

Avis Technique :

20/19-439_V2_E1en murs et cloisons
20/19-439_V3_E1en combles perdus ACEMI
et aménagés

*Valeur mesurée au CODEM, rapport REO221BL-001,
la littérature donne 2100 J.kg™'.K"'



